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ESTRUTURAS

COMPOSICAO

Antes de iniciar o passo a passo de
estratificacdo, é de suma importancia
entender a configuracdo da estrutura
gue receberd e servira de suporte para
a ceramica. Suas caracteristicas mor-
folégicas bem definidas propiciardo

a técnica aplicavel, seja em zirconia
ou metal. Para iniciar a confeccdo

da estrutura é necessario que todo o
planejamento estético funcional esteja
estabelecido, pois a estrutura seguira
conforme o projeto, independente

de como foi planejado, por meio de
provisérios, enceramento, protocolo
de resina, protese total, etc.
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Ja estabelecidos no planejamento a
propor¢ao, o formato dos dentes, a
disposicao da linha média, o plano de
orientagao oclusal, a dimensao vertical
de oclusdo, o volume e a altura gen-
gival, o préximo passo é estabelecer a
redugdo morfolégica para obten¢do da
estrutura. Essa redugdo acompanhara
todas as informagoes preestabelecidas
e aprovadas no planejamento.

Capturando por meios de guias de sili-
cone o planejamento, a configuragao
da estrutura torna-se possivel, de for-
ma que toda a anatomia estabelecida
no planejamento sofrera uma redu-
¢do geral para obtencdo dos espagos
necessarios para a acomodacao da
ceramica, logo a anatomia reduzida
da estrutura servira de orientagao
para aplicagao da ceramica, preser-
vando e adicionando resisténcia para
a prétese fixa.

Portanto, conceitos morfolégicos
para a confecgdo das estruturas sdo
imprescindiveis, e seguir a anatomia
dental e gengival tornara o resultado
mais facil, agil e eficaz na estratifica-
¢ao da ceramica.

A obtencao da estrutura a partir

do planejamento torna o resultado
previsivel, e com a técnica de estrati-
ficagdo apurada os resultados serdo
satisfatorios; entretanto, um bom
planejamento para o caso sempre
sera relativamente mais importante
para o resultado.



PROTESE FIXA - PROTOCOLO CERAMICO

01.A,B - Estruturas que foram reduzidas a partir de
um planejamento morfoldgico serao estratificadas de-
monstrando o0 passo a passo.



02.A-D - Andlise da composi¢ao da estrutura por
transparéncia; percebemos a redugdo que foi feita
preservando a morfologia do resultado prévio. Os es-
pagos para a ceramica acompanham o formato final da
prétese (B). Importante o posicionamento adequado

dos conectores (C). Os conectores devem ser posicio-
nados sempre que possivel na regido de gengiva (D).







OBTENCAO DE GUIAS

Uma forma rapida e facil de con-
seguir uma boa orientacao para a
confeccdo da estrutura é por meio
de guias de silicone.

03. Neste exemplo foi feito o guia na vestibular através de
um enceramento diagnostico, embora pudesse ter sido
feito por meio de qualquer planejamento prévio (protese
total, protocolo de resina, provisorios, etc.).

Usando um material de silicone den-
S0, posiciona-se na regido vestibular
extraindo o molde do planejamento; é
importante que o guia abranja parte do
modelo gesso que servira de suporte
depois da retirada do planejamento.

Se for necessario também poderao ser
feitas guias palatinas usando o palato
moldado no gesso e oclusais usando
0 antagonista, ou seja, quanto mais
referéncias tiver para a confeccdo da
estrutura, melhor sera.




04. A,B - Conferindo a estrutura com a guia de silicone
€ 0S espagos que serdo revestidos de cerdmica, esta
Qguia servira tanto para a conferéncia da estrutura como
para a estratificagdo.




REDUCAO

Para que a cobertura em camadas de
ceramicas aplicadas sobre a estrutura
crie efeitos e refraces de luz seme-
lhantes ao dente natural, é necessario
que haja espessura. A criagao dos es-
pacos adequados tornard viavel a apli-
cacao de camadas de cores diferentes,
efeitos transltcidos e matizes variaveis,
produzindo um resultado mais pro-
ximo do que foi sugerido. Por exem-
plo, em uma estratificacao simples o
espaco criado devera ser suficiente
para acomodar massas ceramicas que
recriam a dentina, incisal, mamelos e
esmaltes opalescentes.

05. A-E — Percebemos nas figuras acima a criagao dos
€spagos necessarios para as camadas de cerdmica.
Toda a anatomia deve ser seguida e reduzida através
do planejamento. Isso pode ser conseguido manual-
mente ou em CAD/CAM.
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06. Arcada superior totalmente projetada através de
redugéo anatbmica, proporgéo dental preservada, ali-
nhamento e disposicao dental seguidos, assim como
anatomias oclusais.
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07. Anatomia adequada da estrutura, conectores posi-
cionados na regiao gengival e separagao total dos ele-
mentos dentais.

08. Extensoes das raizes dentais formam a estrutura,
dando suporte para posterior estratificagao da cera-
mica de gengiva.



SUPORTE GENGIVAL

O volume gengival preestabelecido da estrutura. A estratificacdo da imprescindivel estabelecer no planeja-
no planejamento também deverd cerdmica acompanhard a anatomia mento o volume e a altura adequada
seguir com reducao na confeccao estabelecida na estrutura, portanto é da gengiva.
A
——



09. A-C - Vista do perfil esquerdo da estrutura, volu-
me gengival vestibular adequado (A). Observamos a
forma perfeita de estrutura para dentes posteriores, a
criagao de fossas, cuspides, mesas oclusais bem de-
lineadas que facilitarao a orientacéo na estratificagao
da ceramica (B,C).



DIMENSOES

Estabelecendo alguns parametros para
a reducdo, onde as camadas sobre-
postas criardo os efeitos sugeridos.
Por exemplo, em uma vista frontal, a
reducdo por incisal é de 2,0 mm e nas
proximais seguimos as medidas de 1,0

mm para cada dente. Na borda gengival

a reducgao é de 1,0 mm, entretanto é
possivel aumenta-la caso haja a neces-
sidade de diminuir o peso se for uma
prétese Metaloceramica com perda
gengival muito grande. Nas incisais e
no restante preservaremos um espago
de 2,0 mm.

10.A,B — Esquema de pardmetros para a redugéo

da estrutura.

CONDICIONAMENTO

Antes de receber o revestimento
ceramico ha o condicionamento da
estrutura, fase importante que deve
ter muita atencao para nao correr o
risco de eventuais trincas, bolhas ou
manchas indesejaveis na ceramica.

A usinagem com broca de tungsténio
ou pedra de 6xido de aluminio é im-
prescindivel para a obtencao de uma
superficie homogénea e sem impure-
zas, eliminando todos os angulos vivos
que podem resultar em problemas
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futuros como trincas; jateamento com
oxido de aluminio a 2 bares de pressao
criando microrretencoes e uma melhor
adesao do opaco e da ceramica, no
caso de estrutura metdlica.
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11. Vista oclusal da estrutura metdlica ap6s o trata-
mento da superficie com broca de tungsténio; pode-
mos perceber, além da forma e dos espagos adequa-
dos para estratificagdo, angulos incisais e pontas de
cuspides suaves, sem angulos agressivos cortantes,
perfeitos para integragao da massa ceramica.

12. Jateamento com Oxido de aluminio com espes-
suras de 100 micras, sem impurezas e pressao de
2 bares.
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13. Apds jateamento, faz-se a limpeza com jato de
vapor potente, evitando que restos de dxidos perma-
negam na superficie, 0 que poderia ocasionar possi-
veis bolhas na ceramica.

14. Superficie obtida através dos processos de usina-
gem com broca de tungsténio, jateamento com oOxido
de aluminio, e limpeza com vapor d’agua.
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OPACO

A aplicacdo do opaco pode ser feita
sobre esta superficie sem a necessida-
de de oxidacao prévia do metal; uma
camada bem fina é aplicada com um
pincel de ponta suave.

A cor do opaco na regiao dos dentes
deve seguir a cor final desejada; ja na
regido da gengiva a cor do opaco a
ser aplicado deve ser branca, seguindo
a cor do 0ss50 que recobre as raizes
dentais. O propdsito da cor branca do
opaco na regiao de gengiva serd me-
lhor entendido nos préoximos capitulos.

15.A,B — Na primeira foto notamos o quanto é fina a
camada de opaco aplicada na superficie. Estrutura total-
mente coberta com opaco de cor inica; no caso aqui foi
usada a cor A3 da escala padréo.

Como a primeira camada de opaco é
bem fina, ndo alternamos a cor nas
diferentes regides citadas.



QUEIMA DO OPACO

Apods a queima feita com elevacédo de
20 graus a mais do que o recomenda-
do devido a quantidade de material
tratado, percebe-se grandes quantida-
des de o6xidos formados sobrepondo
0 opaco; esses Oxidos devem ser
eliminados visto que, se nao ocorrer
essa eliminacao, eventualmente a
segunda queima de opaco ficard com
manchas verdes, colocando todo o A
trabalho a perder. Segue-se a limpeza
com jateamento de vapor d'agua ou
também tratamento usando outros
métodos, como aparelhos ultrasséni-
cos ou fervura.

O importante é que em cada passo,

seguido da pos-queima, deve-se fazer

a limpeza dos éxidos que surgirao

na superficie antes de iniciar outro

processo. B

16. A-C - Estado que a estrutura fica logo apds a pri-
meira queima, onde percebe-se grande quantidade de
oOxidos na superficie (A). No inicio da limpeza é no-
torio a cor verde que fica a dgua misturada com as
impurezas de 6xidos; é imprescindivel que todos esses
residuos sejam eliminados (B,C).
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